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N" Echantillon 17Q003257-001 Référence . Sable éolien 0/1R
Date de prélèvement :

Début d'analyse : 1810812017

Essais Physiques

LE00l : Masse volumique et absorption d'eau Prestation réalisée sur le site de Saveme NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC,16313

! 
iravimélne - NF EN 1097-6 - FD P 18-663

Article de la norme concerné par I'essai adicle I
Fraction granulaire soumise à I'essai 0/1 mm

100 %

Masse volumique absolue 2,63 mégagramm
e(sÿmi

Mâsse volumique réelle après séchage en étuve 2.61 mégagramm
e(s)/m3

Masse volumique réelle saiurée à surface sèche - 2.62 mégagramm

coettrcrent d'absorptron d ea, * 
e(s\/m"

0.2 %

Essais Chimiques
Résultat

<0.001 ,/,LE00N : Teneur en chlorures solubles dans l'eau Prestation réatisée sur te site de Saveme NF ÉN
lso/tEc 17025 2015 coFRAC 1-6313
Patenticmétrie IAnalyse scus agrément Laboroute n"10-101] -
NF FN 17aÀ- j s I
EM034 : Teneui àn soufre total Prestatron réatisèe sur te srre de Saverne 0.010 o/o

- NF ËN 1744-1 § 11 - Mélhode interne

LE00Q : Teneur en sulfates solubles dans I'acide (SO3) crestation réalisée sur le site cje . 0.015 orô

Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-6313
Gravimétie [Anatyse sous agrément Laboroute n"1O-101 ] - NF
EN 1744-1. § 12 (version abragée de 1998)

LE00W : Alcalins solubles dans I'eau de chaux presration réatisée sur Ie site de saverne

(_ frr"- LPC3n- xPP18-544

Teneur en Na2O 0.0003 %

Teneur en équivalent Na2O 0.0010 %

If OOS : tvtàiieres humiques Prestation réatisée sur te site de saveme NF Ett tôolec tzozs,zoos 
- '- Test rrégat;f

coFRAC 1.6313

Teneur en K2O 0.0009 %

Technique [Analyse
.EN1ZÿÜ,L 15-1

scls agrément Laborcute n"1A-101) - NF

d'un échantillon dont il n a pas assuré le prélèvement. La reproductron de ce rapporl n'est autorisée que sous sa fôrme intégrale. ll comporte 3 page(s).

Les résultats de type "<' sont des limites de quantification. Les éléments de traçabilité et les incertitudes sont disponibles sur demande.
MS : IVlatières Sèches
P.B. : Produit Brut

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
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Proportion relative de la classe granulaire
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Les échantillons seront conservés pendant '1 mois après Ia date d'édition du rapport. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans
aucune communication de notre part.
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